Piedlozena dokumentace pro provadéni stavby pielozku STL plynovodu dnl60 pro
novostavbu parkovaciho domu Gagarinova na p.¢. 579/3, v k.. Dolni Temenice.

1.Pi'elozka plynovodu

Plynovodni fad STL PE SDR11 dn160 bude v délce 48.98 m pielozen do nové trasy. Potrubi
bude z materialu PE 100 SDR11 spojovaného elektrotvarovkami. Pfi realizaci pielozky bude
provedeno prepojovaci (obtokové potrubi) PE SDR11 dn63 dl 48m. Obtokové potrubi bude
docasné vedené v puvodni trase plynovodu, ulozené bude na terénu a po realizaci piipojky se
obtokové potrubi demontuje. Propojovaci prace na potrubi, napojeni pielozky na stavajici
STL plynovod budou provedeny dle schvaleného technologického ptepisu provozovatele
distribucni soustavy. Pfepojeni doporuc¢ujeme provést tzv. baldonovanim, na obtokovém
potrubim instalovat uzavéry KK DN50 a s kulovym uzavérem KK DN25 na konci tseku pro
odvzdusnéni obtokového potrubi. Obtokové potrubi bude napojeno pomoci navrtavaciho
pasu. Pied provedenim vlastnich propoju bude v potrubi sniZen na potiebny tlak dle pouzité
balonovaci technologie a pfed mistem napojeni bude potrubi zabalénovano. Po zabal6novani
bude provedeno odplynéni rusené ¢asti STL plynovodu. Po provedeni propojt bude
provedeno odvzdusnéni obtokového potrubi. Tlakova zkouska propojovacich svartu bude
provedena provoznim pietlakem plynu za Ucasti pracovnika provozovatele plynovodu.
Pted provedenim praci budou v zapojovacich mistech provedeny kopané sondy, které ovéri
vyskové a smérové vedeni stavajiciho STL plynovodu. A po té budou pfipadné napojovaci
podminky upraveny dle skute¢ného stavu. Vyskovy zéakres siti v podélném profilu
je pouze orientacni, vyskové vedeni bude upiesnéno pii vystavbé. Stavbu bude provadét
pouze certifikovany zhotovitel v rozsahu dle TPG 923 01.

Stavajici plynovod bude odtéZen a ekologicky zlikvidovan.

2.Vedeni potrubi, ukladani potrubi

Pfi kladeni, montazi a svafovani plynovodu a piipojek z PE je nutno disledné dodrzovat
¢lanky 5 a 6 technickych pravidel TPG 702 01 - Plynovody a ptipojky z PE .

Trubky nebo sekce je nutno ukladat za pouziti Sirokych past, plynule bez narazii na stény
nebo dno ryhy. Jednotlivé sekce se spoji svarem v ryze. Pti pfemistovani a zatahovani nesmi
dochazet k ohyblim potrubi o poloméru mensim nez je uvedeno v tabulce 4 pravidel TPG702
0l

Trubky a tvarovky z PE je mozno svafovat pouze technologii na tupo a pomoci
elektrotvarovek.

Na vrchol PE potrubi bude po celé délce pfipevnén médeény signalizaéni vodi¢, ktery bude
napojen na stavajici signaliza¢ni vodi¢ na za¢atku a konci ptelozky.

Potrubi bude kladeno na piskové loze, obsyp bude proveden piskem, zasyp bude
proveden vytéZenou prosatou zeminou.

Potrubi bude ulozeno do vykopu na piskové loze frakce 0-8 mm o tl. 0,1 m, obsypano
piskem 0,3m nad horni hranu potrubi, oznaceno vystraznou folii a zahrnuto zeminou vse v
souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01 a TPG 702 04. Na potrubi bude ulozen
signaliza¢ni vodi¢ CYY 1 x 2,5 mm2, 2x oplastény ve zlutozelené izolaci upevnény plastovou
paskou ve vzdalenosti po 2 metrech k potrubi.

Zemni prace budou provedeny dle CSN 73 6133.Plynovod bude uloZen v zemi s krytim 100 -
120 cm



Jednotlivé vedeni inzenyrskych siti jsou zakreslena orientacné dle vyjadieni
jednotlivych organizaci. Pfesné vysky uloZeni nejsou zndmy, proto postupujte pii vykopovych
praci opatrné. Veskeré vykopové prace budou provadény rucn€. Pii kiizeni respektujte
pozadavky na ochranu plynovodu a ulozeni chranicek. Pied zahajenim vykopovych praci je
nutné zaméieni vsech siti. Montazni prace u staveb v investorstvi PDS u ptelozek MS a
propojovaci prace na MS smi provadét vyhradné organizace certifikované dle TPG 923 01.
Kvalifikace musi odpovidat typu PZ dle certifika¢niho rozsahu (ocel, plast, dimenze) a
provadéné ¢innosti.

3. Cisténi plynovodu

Pied zkouskou plynovodu provede dodavatel vycisténi vnittku potrubi. Toto bude provedeno
s piihlédnutim k metodickym pokynim pfislusného krajského plynarenského zatizeni.
Minimélni samostatné cisténi bude dvojnasobné. O piipadném tfetim cisténi rozhodne
technicky dozor stavby, nebo piimo zéstupce provozovatele plynovodu. Volné konce
plynovodu pfi stavbé musi byt vzdy vhodné uzavieny proti vniknuti vody, zeminy, nebo
jinych necistot a hmyzu.

3. Zkousky plynovodu

Utelem tlakové zkousky je prokizat pevnost a t&snost smontované plynovodni pfipojky.
Tlakovou zkousku provadi dodavatel montaze za ucasti budouciho provozovatele. Pro jeji
provedeni vypracuje revizni technik technologicky postup (S odkazem na projektovou
dokumentaci k realizaci stavby), ktery pfedem projedna s objednatelem a provozovatelem.
Tlakové zkouSka se provadi na smontovaném a zasypaném useku, s Vyjimkou rozebiratelnych
spoju, které se nezasypavaji. Tlakovou zkousku lze zahgjit nejdiive po uplynuti 2 hod od
provedeni posledniho svaru.

Tlakova zkouska bude provedena dle TPG 702 01 vzduchem, o zkuSebnim ptetlaku 600 kPa.
Pti tlakovani je dle TPG 702 01 nutné zajistit odlouceni kondenzované vlhkosti z dodavaného
vzduchu, proto budou uzity kompresory s odlu¢ovacem vlhkosti

Tlakova zkouska bude zahajena az po ustaleni pfetlaku v potrubi. Prib¢h ustalovani se tlaku
se kontroluje deforma¢nim manometrem s rozsahem 0-1 MPa, s pfesnosti 2,5 % a primérem
pouzdra nejméné 160 mm.

Zmény tlaku pii tlakové zkousce se bude zjistovat deformacnim tlakomérem s rozsahem 0-1
MPa s ttidou ptesnosti asponn 0,6 % a s primérem pouzdra nejméné 160 mm, piipadné
diferen¢nim kapalinovym tlakomérem oproti nddobé s geometrickym objemem nejméne 100
1, uloZzené ve stejné hloubce jako potrubi a zasypané zeminou. VeSkeré pouzité meéfici
pfistroje musi mit platny doklad o kalibraci, vydany akreditovanou laboratofi. Tento doklad
nesmi byt starsi dvou let.

Doba trvani tlakové zkouSky na kazdych zapocatych 250 1 objemu:

a) deformacni tlakomér - nejméné 30 minut

b) diferen¢ni tlakomér - nejméné 5 minut, pficemz doba trvani tlakové zkousky nesmi byt
krat$i nez 15 minut.

Té&snost rozebiratelnych spojl se zjist'uje detektorem, ¢i pénotvornym prostiedkem.

Tésnost potrubi je povazovana za vyhovujici, pokud v prib¢hu tlakové zkousky nedoslo ke
zméngé tlaku a nebyly zjiStény netésnosti.

Po ukonceni zkousek bude provedena vychozi revize celého plynového zatizeni dle vyhlasky
CUBP 85/78 sb. Po vpusténi plynu bude provedena funkéni zkouska plynovodu.

Platnost tlakové zkousky je 6 mésict, pokud se do té doby neuvede plynovod do provozu, je
nutné zkousku zopakovat.



4. Upozornéni

Veskeré popsané prace je tfeba provadét odborné, peclivé a pii dodrzeni vSech platnych
predpisii a norem, zejm. CSN EN 1775 a TPG G 704 01. Kovové soudsti plynovodu budou
fadné uzemnény. Zemni prace budou provadény dle CSN 73 6133.Kiizeni a soubghy siti
budou dle CSN 736005. Vystavba bude respektovat vyjadieni provozovatele & 5001557497.



