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A) UGEL OBJEKTU

Projektova dokumentace fesi opravu stavajiciho amfiteatru v Sadech 1. maje v Sumperku
(parcela &. 1273/14; k. 4. Sumperk). Jedna se o betonové hledisté vé&jitovitého tvaru s 10 Fadami
lavic pro usazeni divaku. Hledisté ma dvé schodisté propojujici jednotlivé vySkové urovné fad.
Objekt slouzi Siroké vefejnosti jako misto k odpoCinku a také jako misto konani vefejnych
vystoupeni.

B) ZASADY ARCHITEKTONICKEHO, FUNKCNIHO, DISPOZICNIHO A
VYTVARNEHO RESENi A RESENi VEGETACNICH UPRAV OKOLIi OBJEKTU,
VCETNE RESENIi PRISTUPU A UZiVANi OBJEKTU OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTIi POHYBU A ORIENTACE

Betonové povrchy hledisté jsou velmi Spatném technickém stavu. Na mnoha mistech jsou
betony odlamany az po obnazenou vyztuz, v ostatnich jak svislych tak vodorovnych plochach je
betonovy povrch vydrolen. V nékolika mistech svislych bo¢nich stén jsou patrné trhliny.

Pdvodni lavice (pouze sedaky bez opéradel) byly navrzeny drevéné dubové 40/5 cm,
kotvené shora na betonové stupné. V soucasné dobé je pfevazné ¢ast lavic dfevénych (dvojice
desek 15/2,5 cm), nékteré byly vyménény za plastbetonové desky. Nékteré desky maji nadmérny
prihyb (v zavislosti na vzdalenosti podpor). VétSina kotev je zkorodovanych a neni mozno
uvazovat s jejich dalSim vyuZitim.

Z jednani se zastupcem statni pamatkové péce vyplynul poZadavek na dodrzeni
stavajiciho charakteru a geometrie konstrukce hledisté v co mozna nejvétsi mife. Na zakladé
predlozenych feSeni v predchazejicich stupnich dokumentace byla zvolena celkova oprava
betonové konstrukce - tzn. demontaz lavic, vybourani Zelezobetonové desky a odvoz suti,
provedeni nové odstupnované Zelezobetonové desky vCetné zakotveni do stavajicich
podkladnich konstrukci a nasledné osazeni novych lavic v€etné jejich nového kotevniho systému.

Betonovy povrch je navrzen jako pohledovy beton tfidy PB3 dle TP CBS 03: 2009.

C) KAPACITY, UZITKOVE PLOCHY, OBESTAVENE PROSTORY, ZASTAVENE
PLOCHY, ORIENTACE, OSVETLENi A OSLUNENI

Zastavéna plocha objektu je 169 m?.

D) TECHNICKE A KONSTRUKCENI RESENi OBJEKTU, JEHO ZDUVODNENi VE
VAZBE NA UZITi OBJEKTU A JEHO POZADOVANOU ZIVOTNOST

D.1) Bouraci prace

Stavajici lavicky v&etné ocelovych prvkl kotveni budou v plném rozsahu demontovany (bez
predpokladu dal$iho vyuziti). Stavajici betonové konstrukce nad urovni upraveného terénu budou
kompletné vybourany (jednotlivé stupné a pfedpokladana ZB deska tl. 100 mm v celé ploSe
objektu).

D.2) Priprava povrchu

Obnazena stavajici betonova podkladni deska zUstane zachovana, bude ovSem zbavena
nesoudrznych ¢asti a prachu. Jeji povrch bude napenetrovan natérem na bazi modifikovaného
styren-akrylatového kopolymeru. Spfazeni podkladové desky s novou konstrukci bude provedeno
pomoci svislych trni z betonarské vyztuze R@12 dl. 200 mm, trny budou osazeny do vyvrtanych
otvord @ 16 mm hloubky 100 mm a zality cementovym mlékem. Hustota kotev je navrzena cca
4 ks/m? kotvené plochy.



D.3) Bednéni

Na konstrukci amfiteatru je navrzeno kruhové bednéni (napf. PERI RUNDFLEX). Jedna se o
kruhové bednéni, kde jsou jako nosné prvky pouzity prihradové nosniky (napf. GT-24) s
preklizkou tloustky 21 mm pro poloméry zakfiveni od 1,0 metru ve vyskovém rastru po 60 cm.
Dovoleny tlak &erstvého betonu 60 kN/m? Polomé&ru zakfiveni se dosahne pomoci napinacich
vieten a Sablony. Spojovani paneld bude provadéno zamky BFD. VSechny tyto prvky budou
soucasti dodavky bednéni. Kruhové bednéni Ize téZ kombinovat se sténovym bednénim pro rovné
useky (krajni profily obou systémd jsou stejné).

Finalni podoba betonového povrchu ma mit srazené hrany v Sifce cca 5 mm, tohoto srazeni
se dosahne vlozenim list (plastovych, dfevénych hoblovanych) do konstrukce bednéni. Srazeni
hran po odbednéni je nepfipustné.

Doporucuji pouZit nové bednéni z dlvodu minimalizace naruseni finalniho povrchu betonu
otisky po zaslepkach spinacich tyci, vrypech a volnych vldknech. Pred realizaci bude investorovi
predlozen k odsouhlaseni vykres se sparofezem bednéni, aby bylo mozné doladit konecny vzhled
pohledovych ploch.

D.4) Vyztuz

Zelezobetonova konstrukce bude armovana klasickym zpUsobem, je navrzena podélna
prutova vyztuz profilu R@12 do maximalni délky prutu 12 m a pficna (smykova) vyztuz profilu
R@6. Soucasti projektové dokumentace je vykaz vyztuze. Celkové je v konstrukci navrzeno
1 334,5 kg podélné vyztuZze a 686,4 kg pFicné vyztuze. Material vyztuze je 10505.0 (R). Kryti
vyztuze je 35 mm.

D.5) Betonaz

Vzhledem k vysokému pozadavku na pohledovost povrchu betonové konstrukce je nutné
zvolit vhodny postup prace a zohlednit vSechny technologické zasady pro uloZeni a oSetfovani
betonové smési, spravny postup odbedfiovani a naslednou péci o betonovy povrch az do doby
vyzrani betonu.

pfiprava pred betonazi:

e odformovaci natér musi byt na bednéni nanesen v tenké a rovhomérné vrstvé

e bednéni bude vycisténo od necistot a zbytkd vyztuze (vysava€, magnet)

e je nutné stanovit vhodny plan betonaze s ohledem na moznosti dopravy a uloZeni
smeési

ukladani betonu:

e je tfeba zabranit rozmiseni betonu (beton nesmi padat z vétsi vysSky nez 1,5 m)

e teplota prostiedi pfi betonazi nesmi klesnout pod 15°C - pfi nizSi teploté nefunguiji
spravné separacni prostfedky a pfisady v betonu, v opalném pfipadé nelze
garantovat poZadovanou kvalitu pohledového betonu

e pracovnici musi pouzit vhodné pracovni a ochranné pomucky

zhutrnovani betonu:

e je navrzen samozhutnitelny beton (SCC beton), ktery se pfi ukladce dale nehutni

oSetrovani betonu:
¢ z hlediska ochrany betonu pfi zrani je vhodné ponechat beton co nejdéle v bednéni

o (Cerstvy beton je nutné zakryt rohozemi nebo féliemi s dostateCnym pfesahem a
zajistit tyto prvky pred zvednutim vétrem



e je nepfipustné Cerstvy povrch kropit vodou z hadice, dochazi k vyplaveni cementu z
povrchu, idealni je skrapéni povrchu vodni mlhou po Caste¢ném zavadnuti povrchu
a zpétné zakryti rohoZemi viz. bod vySe, aby se zabranilo nadmérnému odparu vody
z povrchu (voda pro zkrapéni by méla mit pfiblizné stejnou teplotu jako povrch
betonu

e oSetfovani betonu je nutné zahajit ihned po ulozeni betonu do bednéni, v opaéném
pfipadé hrozi vznik velkého poctu trhlin v povrchu

Navrzeny beton je specifikovan dle CSN EN 206 a CSN P 73 2404 jako C 30/37 - XC4,
XF1, XM1 - Cl. 0,4 - Dyax 16 mm - F6 (SF1-SF2). Pohledovy beton je dale definovan jako tfida
PB3 dle TP CBS 03: 2009. Navrzen je samozhutnitelny beton tzv. SCC beton. Finalni vzhled ma
mit hladkou S$edou strukturu s minimalni pérovitosti a minimalnim mnozstvim naruSeného
povrchu od bedniciho systému.

Pfed vlastni realizaci doporuduji provést referenéni plochu pro doladéni finalni receptury
betonové smési a odsouhlaseni vysledného vzhledu investorem.

Z hlediska prodlouzeni Zivotnosti betonové konstrukce Ize provadét pravidelné oSetfovani
betonového povrchu specialnimi natéry (napf. zpomalujicimi karbonataci nebo usnadniujicimi
¢isténi od barevnych nastfikd pfi vandalismu). Tyto doplrfikové povrchové Upravy nejsou zahrnuty
v rozpocCtu stavby.

D.6) Kotevni prvky pro lavice

Do vyzralého betonového povrchu budou osazeny kotevni ramy z pasoviny 50/5 (zarové
zinkovano), které budou do betonu kotveny pomoci metrickych Sroubl se zapus$ténou hlavou a
vnitfnim Sestihranem (M10x30, DIN 7991, ocel 10.9, zinek) do ocelovych kotevnich pouzder,
které umoziuji demontaz v pfipadé nutnosti vymény kotevniho ramu.

Kotevni pouzdro bude s vnitinim zavitem M10 lepeno na chemickou hmotu na bazi polymer
cementu. Kotevni prvek splfiovat podminky: minimalni vzdalenost od okraje = 45 mm a minimalni
osova vzdalenost = 75 mm. Maximalni utahovaci moment = 20 Nm. Rozsah pro hloubku
zasroubovani je 10 - 25 mm. Povrchova uprava nerez A4. Této specifikaci odpovida napf. kotevni
systém HILTI HIS - RN + HIT - HY170.

Doporuceny postup montaze je vyroba lavicky jako celku (tzn. vzajemné seSroubeni
lavickovych sedaku a kotevnich pasoviny) a poté lavici nakotvit do pozadované polohy v hledisti.
Timto zpusobem bude snadnéjsi zajistit symetrické usporadani lavic s rovhomérnymi mezerami
mezi jednotlivymi lavicemi.

D.7) Lavickové sedaky

Material lavickovych sedakul je navrzen z plastového recyklatu hnédé barvy (imitace dreva),
sedaky budou tvofeny dvojicemi prken 150/30 mm a maximalni délky do 1,0 m. Prkna budou
kotveny do ramu z pasoviny 50/5 pomoci Sroubu.

U koncovych ramU jednotlivych lavic bude pouzito vratovych Sroubl s plochou kulovou
hlavou M6x45, DIN 603, zinek). Otvor pro Sroub v lavickovém sedaku bude vyvrtan @8 mm z
davodu velké teplotni roztaznosti plastovych profild. Po seSroubeni bude zbyvajici délka zavitu
Sroubu strzena, aby se zabranilo snadné demontaze ze strany vandalu.

U vnitfnich ramdG budou prkna kotveny ze spodniho lice pomoci vrutd do dfeva se
Sestihranou hlavou M5x30, DIN 571, zinek).

Kazdé prkno bude kotveno 2 Srouby u kazdého kraje a dvojici vrutd u kazdého vnitfniho
ramu. Jednotliva prkna budou mit mezi sebou dilataéni mezeru 8 mm v podélném sméru a 5 mm
v pfiéném sméru. Maximalni osova vzdalenost kotevnich ramu z pasoviny je 340 mm.

VnéjSim hranam krajnich lavic (které zUstanou viditelné v plném rozsahu) bude ponechano
puvodni ukonc€eni z vyroby (kolmy fez a srazené hrany), ostatni ¢ela prken budou pfi montazi



sefiznuty pod uhlem dle potieby tak, aby byla zachovana symetri¢nost uspofadani lavic v
jednotlivych fadach hledisté.

K mechanickému opracovani plastovych prken se pouziva nafadi pro praci se dfevem, je
nepfipustné profily Fezat kotou€ovou bruskou (dochazi k vypaleni povrchu).

Plastova prkna neni nutno opatfovat povrchovym natérem.

E) TEPELNE TECHNICKE VLASTNOSTI STAVEBNICH KONSTRUKCIi A VYPLNI
OTVORU

Netyka se.

F) ZPUSOB  ZALOZENi OBJEKTU SOHLEDEM NA  VYSLEDKY
INZENYRSKOGEOLOGICKEHO A HYDROGELOGICKEHO PRUZKUMU

Netyka se, budou vyuZity stavajici zakladové konstrukce.

V Sumperku, listopad 2017
Vypracoval: Ing. Michal Frys



